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Rockfon® Ekla® Th 80

- El magnifico acabado blanco y liso de Ekla al servicio del Descripcién del Producto Areas de aplicacién
aislamiento térmico - Panel de lana de roca - Ocio y Deporte
- Alta absorcién acustica - Cara visible: velo de superficie lisa - Educacién
- Optima resistencia al fuego y a la humedad pintado de blanco - Minoristas — Retail
- Cara posterior: contravelo - Sanidad
- Industria

A1-A3 A1-C4
Impacto en Impacto del
Cradle to la fase de ciclo de vida
Dimensiones Sistema de Contenido Cradle produccién completo
(mm) instalacién recomendado reciclado Certified® (kg CO, eq/m?)* | (kg CO, eq/m?2)*
600 x 600 x 75 Rockfon® System T24 A™ ®
A24 ‘ CERTIFIED ’
||| 1200 x 600 x 75 >4 Rockfon® System T24 A™ é1% 26 3.93

cradletocradle

Para otras dimensiones, consultenos.

* Para una informacién completa sobre el impacto medioambiental, consulte las DAP de nuestros productos disponibles en rockfon.link/es-dap. Debido a las
diferencias en los métodos de calculo y en las hipétesis de los escenarios, los valores de impacto ambiental no suelen ser directamente comparables entre los
distintos fabricantes.


https://www.rockfon.es/documentos-y-herramientas/biblioteca-de-documentos/?selectedCat=Documentation*Declaraciones%20ambientales%20de%20productos%20(DAP)
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Reaccién al fuego ('3 Capacidad de reciclaje
Al La lana de roca es totalmente reciclable

La lana de roca es un material incombustible, cuyo Los productos de techo Rockfon poseen clasificaciéon

punto de fusion sobrepasa los 1000 °C. E1 de acuerdo con la norma EN 13964 (EN 717-1). Los
productos de techo Rockfon tienen muy bajo nivel de

Reflexién de la luz emisiones de COVs. Una muestra representativa de los

BT 86% productos Rockfon ha obtenido los siguientes niveles

= de rendimiento y etiquetas de emisiones de aire interior:

(b@ Resistancia al fuego Clima interior

. . .s . . OOR . E o
Resistencia a la humedad y estabilidad dimensional & L‘% DANS LAIR INTERIEUR
Hasta un 100 % HR. w -5
No se observan signos visibles de deformacién en A " e\""

AB

condiciones de humedad elevada
C/ON

g\ Seguridad de materias primas
Mantenimiento Todos los materiales utilizados en los productos 3

Aspirad Rockfon se comprueban con la lista de comprobacién

- Aspirador o ° !
técnica A20 y con la lista de candidatos de REACH y no

contienen sustancias extremadamente preocupantes
(SVHC). Las fibras de lana de roca Rockfon cumplen con
la normativa de la UE sobre fibras seguras y tienen un
certificado EUCEB.

Higiene
La lana de roca no contiene ningtin elemento que
favorezca el desarrollo de microorganismos.
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Aislamiento térmico

Conductividad térmica: Ap = 37 mW/mK
Resistencia térmica:

R = 2,00 m2K/W
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Las fabricas de Rockfon estéan certificadas segun las normas de sistemas de gestion ISO 9001 e ISO 14001.



12.2023 | Todos los cédigos de colores mencionados se basan en la carta de colores NCS Natural Colour System cencia y propiedad de NCS Colour AB,
Stockholm 2012 o el color RAL Standard. Documento no contractual. Sujeto a modificaciones sin previo aviso. Créditos fotos: Rockfon.
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