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Caractéristiques et avantages Applications

= Surface blanche, élégante et [égérement texturée = Bureau a aire ouverte = Boutique

= Bonne absorption acoustique (NRC de 0,70 a 0,95) = Bureau fermé = Auditorium

= Certification GREENGUARD Or pour faibles = Salle de classe = Centre des congrés

émissions de COV = Corridor

= Divers choix de bordures et de tailles » Salle de réunion
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Les carreaux de plafond Rockfon sont fabriqués avec une technologie avancée de laine de roche qui procure les avantages suivants:

Bonne Résistance au feu Résistance Aspect lisse
[q@ absorption ® de classe A O aux moisissures @ et moderne
acoustique et a I'affaissement
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Faits saillants LEED™ v. 4

Matériaux et ressources Qualité de I'environnement intérieur
Planification de la gestion des déchets Matériaux a faibles émissions v
kf ™ Réduction de I'impact du cycle de vie Eclairage intérieur
Ro C o n S o n a r des aménagements intérieurs Performance acoustique
Déclarations environnementales de produit
Approvisionnement en matieres premiéres

Ingrédients des matériaux
Gestion des déchets

NG /i gv Information
Panneaux standards CB CINES @) g O sur 'emballage
Résistance Faibles
No Taille modulaire Résistance | Réflexion a lI'affaissement | émissions pi2/
Désignation de la bordure | d'article (nominale) au feu lumineuse | (humidité relative) | de COV Ib/pi? boite
Nej 16100 2 pix2pix1po 0,95 190 A 0,85 Maximum 100 % v 0,69 64
SQ 16101 2 pix4pix1po 0,95 190 A 0,85 Maximum 100 % v 0,69 64
sQ | 16102 | 2pix5pixipo | 095 190 A 0,85 Maximum 100% v 0,69 80
Bordure carrée sQ | 16103 | 2pixbpixipo = 095 190 A 0,85 Maximum 100% v 0,69 9%
i SQ | 16104 | 2pix8pixipo | 095 190 A 0,85 Maximum 100% v 0,69 128
SQ 16105 |30pix30pix1po| 0,95 190 A 0,85 Maximum 100 % v 0,69 37,5
sQ 16106 |20 pix 60 pix 1 po 0,95 190 A 0,85 Maximum 100 % v 0,69 66,67
SQ 16107 4 pix4pix1po 0,95 190 A 0,85 Maximum 100 % v 0,69 128
SIN | 16200 | 2pix2pix1po | 095 190 A 0,85 Maximum 100% v 0,69 32
SLN 16201 2 pix4pix1po 0,95 190 A 0,85 Maximum 100 % v 0,69 64
SLN 16202 2 pix5pix1po 0,95 190 A 0,85 Maximum 100 % v 0,69 60
Bordure tégulaire , _ N
étroite SLN 16203 2 pix6pix1po 0,95 190 A 0,85 Maximum 100 % v 0,69 72
:I-I LI: SLN | 16204 | 2pix8pix1po 0,95 190 A 0,85 Maximum 100% v 0,69 96
SLN | 16205 [30pix30pixTpo| 0,95 190 A 0,85 Maximum 100% v 069 | 375
SLN 16209 |20 pix 60 pix 1 po 0,95 190 A 0,85 Maximum 100 % v 0,69 50
SLN 16207 4 pix4pix1po 0,95 190 A 0,85 Maximum 100 % v 0,69 96
SLT | 16300 | 2pix2pixipo = 095 190 A 0,85 Maximum 100% v 0,69 32
SLT 16301 2 pix4pix1po 0,95 190 A 0,85 Maximum 100 % v 0,69 64
SLT 16302 2 pix5pix1po 0,95 190 A 0,85 Maximum 100 % v 0,69 60
Bordure tégulaire , _ N
aangle SLT 16303 2 pix6pix1po 0,95 190 A 0,85 Maximum 100 % v 0,69 72
:I'I E SLT | 16304 | 2pix8pix1po 0,95 190 A 0,85 Maximum 100% v 0,69 96
SLT 16305 |30pix30pix1po| 0,95 190 A 0,85 Maximum 100 % v 0,69 37,5
SLT 16309 |20 pix 60 pix 1 po 0,95 190 A 0,85 Maximum 100 % v 0,69 50
SLT 16307 4 pix4pix1po 0,95 190 A 0,85 Maximum 100 % v 0,69 96
DMT | 14350 2 pix 2 pix % po 0,70 190 A 0,85 Maximum 100 % v 0,69 40
DMT | 14351 2 pix 4 pix % po 0,70 190 A 0,85 Maximum 100 % v 0,69 80
Montagedirect | pMT | 14353 | 2pixbpix¥%po | 0,70 190 A 0,85 Maximum 100% v 0,69 96
I DMT | 16354 | 2pix8pix1po | 0,70 190 A 0,85 Maximum 100% v 0,84 96
DMT | 16355 |30 pix30pix1po 0,70 190 A 0,85 Maximum 100 % v 0,84 37,5
DMT | 16357 4 pix4pix1po 0,70 190 A 0,85 Maximum 100 % v 0,84 96
Embouvetée
E,t SLP 16457 4 pix4pix1po 0,90 190 A 0,85 Maximum 100 % v 0,84 96
SCD 14550 2 pix 2 pix % po 0,90 190 A 0,85 Maximum 100 % v 0,69 40
SCD 14551 2 pix 4 pix % po 0,90 190 A 0,85 Maximum 100 % v 0,69 80
Semi-dissimulée | 5cp | 14552 | 2pix5pix¥%po | 0,90 190 A 0,85 Maximum 100% v 0,69 80
[ SCD | 14553 | 2pix6pix¥%po | 0,90 190 A 0,85 Maximum 100% v 0,69 96
SCD 16554 2pix8pix1po 0,90 190 A 0,85 Maximum 100 % v 0,84 96
SCD | 16555 |30pix30pixTpo| 0,90 190 A 0,85 Maximum 100 % v 0,84 37,5
CDX | 14600 |2pix2pix7/8po 0,90 190 A 0,85 Maximum 100 % v 0,75 40
CDX 14601 2 pix4pix7/8po 0,90 190 A 0,85 Maximum 100 % v 0,75 80
Dissimulee CDX | 14602 |2pix5pix7/8po| 0,90 190 A 0,85 Maximum 100% v 0,75 100
[T CDX | 14603 | 2pix6pix7/8po| 0,90 190 A 0,85 Maximum 100% v 0,75 72
CDX | 16604 |2pix8pix7/8po 0,90 190 A 0,85 Maximum 100 % v 0,84 96
CDX | 16605 |30pix30pix1po| 0,90 190 A 0,85 Maximum 100 % v 0,84 37,5
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. NEY A RT Information
Panneaux modulaires Jﬁ & > @) 9 O sur emballage
Résistance Faibles
No Taille modulaire Résistance | Réflexion | al'affaissement | émissions

Désignation de la bordure | d’article (nominale) NRC | Acoustique au feu lumineuse | (humidité relative) | de COV
SIN | 16220 | 4pix2pixTpo = 0,95 190 A 0,85 Maximum 100% v 0,69 24
SLN 16230 4 pix4pix1po 0,95 190 A 0,85 Maximum 100 % v 0,69 16
Borduretéqulaire | SIN | 16221 | 6pix2pixipo | 0,95 190 A 0,85 Maximum 100% v 0,69 24
PR sIN | 16231 | 6pixdpixipo | 095 190 A 0,85 Maximum 100% v 0,69 16
SLN | 16222 | 12pix2pix1po | 095 190 A 0,85 Maximum 100% v 0,69 24
SIN | 16232 | 12pix4pix1po 0,95 190 A 0,85 Maximurn 100% v 0,69 48
SIT | 16320 | 4pix2pix1po | 095 190 A 0,85 Maximum 100% v 0,69 24
SLT 16330 4 pix4pix1po 0,95 190 A 0,85 Maximum 100 % v 0,69 16
B”"‘g’::gﬂ”'a"e SLT | 16321 | 6pix2pixipo | 095 190 A 0,85 Maximum 100% v 0,69 24
— PR s 16331 | 6pixdpixipo | 095 190 A 0,85 Maximum 100% v 0,69 16
ST | 16322 | 12pix2pix1po | 095 190 A 0,85 Maximum 100% v 0,69 24
ST | 16332 | 12pix4pixTpo 0,95 190 A 0,85 Maximurn 100% v 0,69 48

Les carreaux modulaires sont produits selon un processus de fabrication hors ligne; la finition de la bordure peut varier légerement.

Systémes de suspension de 15/16 po Systémes de suspension de 9/16 po

Systémes 1200, 200 et résistants au feu Systémes 4000, 4500, 4600 et résistants au feu

SQ - Bordure carrée SLT - Bordure SLP - Embouvetée  SCD - Semi-dissimulée ~ CDX - Dissimulée SLN - Bordure tégulaire étroite
tégulaire a angle

ulupju@igj#it —— e o

4000 - Tempra 4200 - Integrity 4500 - Ultraline 4600 - Ultraline
aretrait 1/4 aretrait 1/8
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Propriétés Rockfon Sonar™

Matériaux

Carreaux de plafond en laine de roche (laine minérale) avec surface en toile de verre peinte en usine
CLASSIFICATION ASTM E1264 : Type XX — Base en laine de roche avec surface-membrane, motif E

Résistance au feu Environnement
® Caractéristiques de combustion superficielle : Jusqu'a 40 % de contenu recyclé
UL723 (ASTM E84) — Indice de propagation de flamme : 0
Indice de pouvoir fumigéne (étiquette UL) : O
CAN/ULC $102 - Indice de propagation de flamme : 10 30 Garantie
Indice de pouvoir fumigéne : 5 ANS Garantie limitée de 30 ans.
CARANTIE Consulter le www.rockfon.com.
Durabilité
@ De nombreuses solutions acoustiques Rockfon en laine —| Salle blanche
de roche sont certifiées GREENGUARD Or pour leurs S5 SO classe 5
faibles émissions de COV et conformes aux pratiques ¥
normalisées CDPH 01350 du California Department
of Public Health Services pour le test des émissions Isolation thermique
de produits chimiques. ggz Valeur R (en BTU) : 2,6 23,5
Quelques applications possibles : LEED, WELL, CHPS, Valeur RSI (en watts) : 0,46 4 0,62
Green Globes, BREEAM et CALGreen.
0 Santé
15 Nettoyage _(Q\_ La laine de roche n’est pas viable
= Aspirateur pour les microorganismes.
= Linge humide
= Résistance chimique aux solutions diluées
d’ammoniaque, de chlore et de peroxyde d'hydrogéne
083120
GREENGUARD certifié or pour
les environnements de bureau Rockfon
et éducatifs 4849 S. Austin Ave.
Chicago, IL 60638
ETATS-UNIS
2020 | Des modifications a la portée et a la technologie des produits
peuvent étre apportées sans préavis. Rockfon ne peut étre tenue responsable Tal. 1 800 323 7164
des erreurs d'impression. o
© ROCKWOOL International A/S 2018. Telec. 1800 222 3744

Le symbole ™ indique une marque de commerce déposée aux Etats-Unis. rockfon.com



